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PERFILES ESTRUCTURALES 

 

• IPN 
• UPN 
• IPE 
• HEA 
• HEB 
• HEM 

  

  1 CORDOBESA DEL ACERO 
 



PESO PERFIL IPN 
(DOBLE T NORMAL) 

 

 

Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m H B e a 
IPN 80 5,9 80 42 3,9 5,9 0,30 
IPN 100 8,3 100 50 4,5 6,8 0,38 
IPN 120 11,2 120 58 5,1 7,7 0,43 
IPN 140 14,4 140 66 5,7 8,6 0,51 
IPN 160 17,9 160 74 6,3 9,5 0,58 
IPN 180 21,9 180 82 6,9 10,4 0,64 
IPN 200 26,2 200 90 7,5 11,3 0,71 
IPN 220 31,1 220 98 8,1 12,2 0,78 
IPN 240 36,2 240 106 8,7 13,1 0,84 
IPN 260 41,9 260 113 9,4 14,1 0,91 
IPN 280 47,9 280 119 10,1 15,2 0,97 
IPN 300 54,2 300 125 10,8 16,2 1,03 
IPN 320 61,0 320 131 11,5 17,3 1,09 
IPN 340 68,0 340 137 12,2 18,3 1,15 
IPN 360 76,1 360 143 13,0 19,5 1,21 
IPN 380 84,0 380 149 13,7 20,5 1,27 
IPN 400 92,4 400 155 14,4 21,6 1,33 
IPN 450 115 450 170 16,2 24,3 1,40 
IPN 500 141 500 185 18,0 27,0 1,63 
IPN 550 166 550 200 19,0 30,0 1,80 
IPN 600 199 600 215 21,6 32,4 1,97 
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PESO PERFIL UPN 
PERFILES EN U (NORMA S) 

 

 

Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m H B e a 
UPN 80 8,64 80 45 6 8 0,312 
UPN 100 10,6 100 50 6 8,5 0,372 
UPN 120 13,4 120 55 7 9 0,434 
UPN 140 16,0 140 60 7 10 0,489 
UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 0,546 
UPN 180 22,0 180 70 8 11 0,611 
UPN 200 25,3 200 75 8,5 11,5 0,661 
UPN 220 29,4 220 80 9 12,5 0,718 
UPN 240 33,2 240 85 9,5 13 0,775 
UPN 260 37,9 260 90 10 14 0,834 
UPN 280 41,8 280 95 10 15 0,890 
UPN 300 46,2 300 100 10 16 0,950 
UPN 320 59,5 320 100 14 17,5 0,982 
UPN 350 60,6 350 100 14 16 1,047 
UPN 380 63,1 380 102 13,5 16 1,110 
UPN 400 71,8 400 110 14 18 1,182 
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PESO PERFIL IPE 
PERFILES IPE (EUROPEOS) 

Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m H B e a 
IPE 80 6,0 80 46 3,8 5,2 0,33 
IPE 100 8,1 100 55 4,1 5,7 0,40 
IPE 120 10,4 120 64 4,4 6,3 0,48 
IPE 140 12,9 140 73 4,7 6,9 0,55 
IPE 160 15,8 160 82 5 7,4 0,62 
IPE 180 18,8 180 91 5,3 8 0,70 
IPE 200 22,4 200 100 5,6 8,5 0,77 
IPE 220 26,2 220 110 5,9 9,2 0,85 
IPE 240 30,7 240 120 6,2 9,8 0,92 
IPE 270 36,1 270 135 6,6 10,2 1,04 
IPE 300 42,2 300 150 7,1 10,7 1,16 
IPE 330 49,1 330 160 7,5 11,5 1,25 
IPE 360 57,1 360 170 8 12,7 1,35 
IPE 400 66,3 400 180 8,6 13,5 1,47 
IPE 450 77,6 450 190 9,4 14,6 1,61 
IPE 500 90,7 500 200 10,2 16 1,74 
IPE 550 106 550 210 11,1 17,2 1,88 
IPE 600 122 600 220 12 19 2,01 
IPE 750 (137) 137 753 263 11,5 17 2,51 
IPE 750 (147) 147 753 265 13,2 17 2,51 
IPE 750 (161) 161 758 266 13,8 19,3 2,52 
IPE 750 (173) 173 762 267 14,4 21,6 2,53 
IPE 750 (185) 185 766 267 14,9 23,6 2,54 
IPE 750 (196) 196 770 268 15,6 25,4 2,55 
IPE 750 (210) 210 775 268 16 28 2,56 
IPE 750 (222) 222 778 269 17 29,5 2,57 
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PESO PERFILES HE 
PERFILES HEA 

PERFILES HEB 
PERFILES HEM 

 

Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m 
H B e a 

HEA 
HEB 
HEM 

100 
16,7 96 100 5 8 0,56 
20,4 100 100 6 10 0,57 
41,8 120 106 12 20 0,62 

HEA 
HEB 
HEM 

120 
19,9 114 120 5 8 0,68 
26,7 120 120 6,5 11 0,69 
52,1 140 126 12,5 21 0,74 

HEA 
HEB 
HEM 

140 
24,7 133 140 5,5 8,5 0,79 
33,7 140 140 7 12 0,81 
63,2 160 146 13 22 0,86 

HEA 
HEB 
HEM 

160 
30,4 152 160 6 9 0,91 
42,6 160 160 8 13 0,92 
76,2 180 166 14 23 0,97 

HEA 
HEB 
HEM 

180 
35,5 171 180 6 9,5 1,02 
51,2 180 180 8,5 14 1,04 
88,9 200 186 14,5 24 1,09 

HEA 
HEB 
HEM 

200 
42,3 190 200 6,5 10 1,14 
61,3 200 200 9 15 1,15 
103 220 206 15 25 1,20 

HEA 
HEB 
HEM 

220 
50,5 210 220 7 11 1,26 
71,5 220 220 9,5 16 1,27 
117 240 226 15,5 26 1,32 

HEA 
HEB 
HEM 

240 
60,3 230 240 7,5 12 1,37 
83,2 240 240 10 17 1,38 
157 270 248 18 32 1,46 

HEA 
HEB 
HEM 

260 
68,2 250 260 7,5 12,5 1,48 
93,0 260 260 10 17,5 1,50 
172 290 268 18 32,5 1,57 
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Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m 
H B e a 

HEA 
HEB 
HEM 

280 
76,4 270 280 8 13 1,60 
103 280 280 10,5 18 1,62 
189 310 288 18,5 33 1,69 

HEA 
HEB 
HEM 

300 
88,3 290 300 8,5 14 1,72 
117 300 300 11 19 1,73 
238 340 310 21 39 1,83 

HEA 
HEB 
HEM 

320 
97,6 310 300 9 15,5 1,76 
127 320 300 11,5 20,5 1,77 
245 359 309 21 40 1,87 

HEA 
HEB 
HEM 

340 
105 330 300 9,5 16,5 1,79 
134 340 300 12 21,5 1,81 
248 377 309 21 40 1,90 

HEA 
HEB 
HEM 

360 
112 350 300 10 17,5 1,83 
142 360 300 12,5 22,5 1,85 
250 395 308 21 40 1,93 

HEA 
HEB 
HEM 

400 
125 390 300 11 19 1,91 
155 400 300 13,5 24 1,93 
256 432 307 21 40 2,00 

HEA 
HEB 
HEM 

450 
140 440 300 11,5 21 2,01 
171 450 300 14 26 2,03 
263 478 307 21 40 2,10 

HEA 
HEB 
HEM 

500 
155 490 300 12 23 2,11 
187 500 300 14,5 28 2,12 
270 524 306 21 40 2,18 
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Designación Kg/m Dimensiones (mm) m2/m 
H B e a 

HEA 
HEB 
HEM 

550 
166 540 300 12,5 24 2,21 
199 550 300 15 29 2,22 
278 572 306 21 40 2,28 

HEA 
HEB 
HEM 

600 
178 590 300 13 25 2,31 
212 600 300 15,5 30 2,32 
285 620 305 21 40 2,37 

HEA 
HEB 
HEM 

650 
190 640 300 13,5 26 2,41 
225 650 300 16 31 2,42 
293 668 305 21 40 2,47 

HEA 
HEB 
HEM 

700 
204 690 300 14,5 27 2,50 
241 700 300 17 32 2,52 
301 716 304 21 40 2,56 

HEA 
HEB 
HEM 

800 
224 790 300 15 28 2,70 
262 800 300 17,5 33 2,71 
317 814 303 21 40 2,75 

HEA 
HEB 
HEM 

900 
252 890 300 16 30 2,90 
291 900 300 18,5 35 2,91 
333 910 302 21 40 2,93 

HEA 
HEB 
HEM 

1000 
272 990 300 16,5 31 3,10 
314 1000 300 19 36 3,11 
349 1008 302 21 40 3,13 
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TIPOS DE CORTE DE VIGAS 
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PERFILES 
COMERCIALES 

 

• PLETINAS 
• ÁNGULOS 
• CUADRADO MACIZO 
• REDONDOS LISOS 
• SIMPLES T 
• ACEROS CALIBRADOS 

  

  9 CORDOBESA DEL ACERO 
 



PESO PLETINAS DE ACERO 
(Kg/m) 

Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
10 12 14 15 16 18 20 22 24 

1 0,079 0,094 0,110 0,118 0,126 0,141 0,157 0,173 0,188 
2 0,157 0,188 0,220 0,236 0,251 0,283 0,314 0,354 0,377 
3 0,236 0,283 0,330 0,353 0,377 0,424 0,471 0,518 0,565 
4 0,314 0,377 0,440 0,471 0,502 0,565 0,628 0,691 0,754 
5 0,393 0,471 0,550 0,589 0,628 0,707 0,785 0,864 0,942 
6 0,471 0,565 0,659 0,707 0,754 0,848 0,942 1,036 1,130 
7 0,550 0,659 0,769 0,824 0,879 0,989 1,099 1,209 1,319 
8 0,628 0,754 0,879 0,942 1,005 1,130 1,256 1,382 1,507 
9 0,707 0,848 0,989 1,060 1,130 1,272 1,413 1,554 1,606 

10 0,785 0,942 1,099 1,178 1,256 1,413 1,570 1,727 1,884 
11 0,864 1,036 1,209 1,295 1,382 1,554 1,727 1,900 2,072 
12 0,942 1,130 1,319 1,413 1,507 1,696 1,884 2,072 2,261 
13 1,021 1,225 1,429 1,531 1,633 1,837 2,041 2,245 2,440 
14 1,099 1,319 1,539 1,649 1,758 1,978 2,198 2,418 2,638 
15 1,178 1,413 1,649 1,766 1,884 2,120 2,355 2,591 2,826 
16 1,256 1,507 1,758 1,884 2,010 2,261 2,512 2,763 3,014 
17 1,335 1,601 1,868 2,002 2,135 2,402 2,669 2,936 3,202 
18 1,413 1,696 1,978 2,120 2,261 2,543 2,826 3,109 3,391 
19 1,492 1,790 2,088 2,237 2,386 2,685 2,983 3,281 3,680 
20 1,570 1,884 2,198 2,355 2,512 2,826 3,140 3,454 3,768 
21 1,649 1,978 2,308 2,473 2,638 2,967 3,297 3,627 3,950 
22 1,727 2,072 2,418 2,591 2,673 3,109 3,454 3,799 4,145 
23 1,806 2,167 2,528 2,708 2,889 3,250 3,611 3,972 4,333 
24 1,884 2,261 2,638 2,826 3,014 3,391 3,768 4,145 4,522 
25 1,963 2,355 2,748 2,944 3,140 3,533 3,925 4,318 4,710 
26 2,041 2,449 2,857 3,062 3,266 3,674 4,082 4,490 4,898 
27 2,120 2,543 2,967 3,179 3,391 3,815 4,239 4,663 5,087 
28 2,198 2,638 3,077 3,297 3,517 3,956 4,396 4,836 5,275 
29 2,277 2,732 3,187 3,415 3,642 4,098 4,553 5,008 5,464 
30 2,355 2,826 3,297 3,533 3,768 4,239 4,710 5,181 5,651 
31 2,434 2,920 3,407 3,650 3,894 4,380 4,867 5,354 5,840 
32 2,512 3,014 3,517 3,768 4,019 4,522 5,024 5,526 6,023 
33 2,591 3,109 3,627 3,886 4,145 4,663 5,181 5,669 6,217 
34 2,669 3,203 3,737 4,004 4,270 4,804 5,338 5,872 6,400 
35 2,748 3,297 3,847 4,121 4,396 4,946 5,495 6,045 6,594 
36 2,826 3,391 3,956 4,239 4,522 5,087 5,652 6,217 6,782 
37 2,905 3,485 4,066 4,357 4,647 5,228 5,809 6,390 6,974 
38 2,983 3,580 4,176 4,475 4,773 5,369 5,966 6,563 7,159 
39 3,062 3,674 4,286 4,592 4,898 5,511 6,123 6,735 7,342 
40 3,140 3,768 4,396 4,710 5,024 5,652 6,280 6,908 7,536 
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Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
25 26 28 30 32 34 35 36 38 

1 0,196 0,204 0,220 0,235 0,251 0,267 0,275 0,283 0,298 
2 0,393 0,408 0,440 0,471 0,502 0,534 0,550 0,565 0,597 
3 0,589 0,612 0,659 0,705 0,754 0,801 0,824 0,848 0,895 
4 0,785 0,816 0,879 0,942 1,005 1,068 1,099 1,130 1,193 
5 0,981 1,020 1,099 1,177 1,256 1,334 1,374 1,413 1,492 
6 1,178 1,225 1,319 1,413 1,507 1,601 1,649 1,696 1,790 
7 1,374 1,429 1,539 1,648 1,758 1,868 1,923 1,978 2,088 
8 1,570 1,633 1,758 1,884 1,010 2,135 2,198 2,261 2,386 
9 1,766 1,837 1,978 2,119 2,261 2,402 2,473 2,543 2,865 

10 1,963 2,041 2,198 2,355 2,512 2,669 2,748 2,826 2,983 
11 2,159 2,245 2,418 2,590 2,763 2,936 3,022 3,109 3,281 
12 2,355 2,449 2,638 2,826 3,014 3,203 3,297 3,391 3,580 
13 2,551 2,653 2,857 3,061 3,266 3,470 3,572 3,674 3,878 
14 2,748 2,857 3,077 3,297 3,517 3,737 3,847 3,956 4,176 
15 2,944 3,061 3,297 3,532 3,768 4,003 4,121 4,239 4,474 
16 3,140 3,266 3,517 3,768 4,019 4,270 4,396 4,522 4,773 
17 3,336 3,470 3,737 4,003 4,270 4,537 4,671 4,804 5,710 
18 3,533 3,674 3,956 4,239 4,522 4,804 4,946 5,087 5,369 
19 3,729 3,878 4,176 4,474 4,733 5,071 5,220 5,369 5,668 
20 3,925 4,082 4,396 4,710 5,024 5,338 5,495 5,652 5,966 
21 4,121 4,286 4,616 4,946 5,275 5,605 5,770 5,935 6,264 
22 4,318 4,490 4,836 5,181 5,526 5,872 6,045 6,217 6,563 
23 4,518 4,694 5,055 5,417 5,778 6,139 6,319 6,500 6,861 
24 4,710 4,898 5,275 5,652 6,029 6,406 6,594 6,782 7,159 
25 4,905 5,103 5,495 5,888 6,280 6,673 6,869 7,065 7,458 
26 5,103 5,307 5,715 6,123 6,531 6,939 7,144 7,348 7,756 
27 5,299 5,511 5,935 6,359 6,782 7,206 7,418 7,630 8,054 
28 5,495 5,715 6,154 6,594 7,034 7,473 7,693 7,913 8,352 
29 5,691 5,919 6,374 6,830 7,285 7,740 7,968 8,195 8,651 
30 5,888 6,123 6,594 7,065 7,536 8,007 8,243 8,478 8,949 
31 6,084 6,327 6,814 7,301 7,787 8,274 8,517 8,761 9,247 
32 6,280 6,531 7,034 7,536 8,038 8,541 8,792 9,043 9,546 
33 6,476 6,735 7,253 7,772 8,290 8,808 9,067 9,326 9,844 
34 6,673 6,939 7,473 8,007 8,541 9,075 9,342 9,608 10,14 
35 6,869 7,144 7,693 8,243 8,792 9,342 9,616 9,891 10,44 
36 7,065 7,348 7,913 8,478 9,043 9,608 9,981 10,17 10,74 
37 7,261 7,552 8,133 8,714 9,294 9,875 10,17 10,46 11,04 
38 7,458 7,756 8,352 8,949 9,546 10,14 10,44 10,74 11,34 
39 7,654 7,950 8,572 9,185 9,797 10,41 10,72 11,02 11,63 
40 7,850 8,164 8,792 9,420 10,05 10,68 10,99 11,30 11,93 
41 8,046 8,368 9,012 9,656 10,30 10,94 11,27 11,59 12,23 
42 8,243 8,572 9,232 9,891 10,55 11,21 11,54 11,87 12,53 
43 8,439 8,776 9,451 10,13 10,80 11,48 11,81 12,15 12,83 
44 8,635 8,980 9,671 10,36 11,05 11,74 12,08 12,43 13,13 
45 8,831 9,185 9,891 10,60 11,30 12,01 12,36 12,72 13,42 
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Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
40 42 44 45 46 48 50 52 54 

1 0,314 0,330 0,345 0,353 0,361 0,377 0,392 0,408 0,424 
2 0,628 0,659 0,691 0,707 0,722 0,754 0,785 0,816 0,856 
3 0,942 0,989 1,036 1,060 1,083 1,130 1,177 1,225 1,272 
4 1,256 1,319 1,382 1,413 1,444 1,507 1,570 1,633 1,659 
5 1,570 1,649 1,727 1,766 1,805 1,884 1,962 2,041 2,119 
6 1,884 1,978 2,072 2,120 2,167 2,261 2,355 2,449 2,528 
7 2,198 2,308 2,418 2,473 2,528 2,638 2,747 2,857 2,967 
8 2,512 2,638 2,763 2,826 2,889 3,014 3,140 3,266 3,332 
9 2,826 2,967 3,109 3,179 3,250 3,391 3,532 3,674 3,815 

10 3,140 3,297 3,454 3,533 3,610 3,768 3,925 4,082 4,221 
11 3,454 3,627 3,799 3,886 3,972 4,145 4,320 4,490 4,463 
12 3,768 3,956 4,145 4,239 4,333 4,522 4,710 4,898 5,094 
13 4,082 4,286 4,490 4,592 4,694 4,898 5,102 5,307 5,511 
14 4,396 4,616 4,836 4,946 5,055 5,275 5,495 5,715 5,933 
15 4,710 4,945 5,181 5,299 5,416 5,652 5,887 6,123 6,352 
16 5,024 5,275 5,526 5,652 5,778 6,029 6,280 6,531 6,762 
17 5,338 5,605 5,872 6,005 6,139 6,406 6,672 6,939 7,290 
18 5,652 5,935 6,217 6,359 6,500 6,782 7,065 7,348 7,630 
19 5,966 6,264 6,563 6,712 6,861 7,159 7,457 7,756 8,054 
20 6,280 6,594 6,908 7,065 7,222 7,536 7,850 8,164 8,478 
21 6,594 6,924 7,253 7,418 7,583 7,913 8,243 8,572 8,943 
22 6,908 7,253 7,599 7,772 7,944 8,290 8,635 8,980 9,326 
23 7,222 7,583 7,944 8,125 8,305 8,666 9,028 9,383 9,768 
24 7,536 7,913 8,290 8,478 8,666 9,043 9,420 9,797 10,17 
25 7,850 8,243 8,635 8,831 9,028 9,420 9,813 10,21 10,54 
26 8,164 8,572 8,980 9,185 9,389 9,797 10,21 10,61 11,02 
27 8,478 8,902 9,326 9,538 9,750 10,17 10,60 11,02 11,47 
28 8,792 9,232 9,671 9,891 10,11 10,55 10,99 11,43 11,87 
29 9,106 9,561 10,02 10,24 10,47 10,93 11,38 11,84 12,24 
30 9,420 9,89 10,36 10,60 10,83 11,30 11,78 12,25 12,72 
31 9,734 10,22 10,71 10,95 11,19 11,68 12,17 12,65 13,17 
32 10,05 10,55 11,05 11,30 11,56 12,06 12,56 13,06 13,57 
33 10,36 10,88 11,40 11,66 11,92 12,43 12,95 13,47 13,98 
34 10,68 11,21 11,74 12,01 12,28 12,81 13,35 13,88 14,41 
35 10,99 11,54 12,09 12,36 12,64 13,19 13,74 14,29 14,89 
36 11,30 11,87 12,43 12,72 13,00 13,57 14,13 14,69 15,26 
37 11,62 12,20 12,78 13,07 13,36 13,94 14,52 15,10 15,86 
38 11,93 12,53 13,13 13,42 13,72 14,32 14,92 15,51 16,11 
39 12,25 12,86 13,47 13,78 14,08 14,70 15,31 15,92 16,58 
40 12,56 13,19 13,82 14,13 14,44 15,07 15,70 16,33 16,96 
41 12,87 13,52 14,16 14,48 14,81 15,45 16,09 16,74 17,38 
42 13,19 13,85 14,51 14,84 15,17 15,83 16,49 17,14 17,89 
43 13,50 14,18 14,86 15,19 15,53 16,20 16,88 17,55 18,23 
44 13,82 14,51 15,20 15,54 15,89 16,58 17,27 17,96 18,65 
45 14,13 14,84 15,54 15,90 16,25 16,96 17,66 18,36 19,08 
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Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
55 56 58 60 62 64 65 70 75 

1 0,430 0,440 0,455 0,471 0,487 0,502 0,510 0,549 0,589 
2 0,864 0,879 0,911 0,942 0,973 1,005 1,021 1,099 1,177 
3 1,295 1,319 1,336 1,413 1,460 1,507 1,531 1,648 1,766 
4 1,727 1,758 1,821 1,884 1,947 2,010 2,041 2,198 2,355 
5 2,159 2,198 2,276 2,355 2,433 2,512 2,551 2,747 2,944 
6 2,591 2,638 2,732 2,826 2,920 3,014 3,062 3,297 3,535 
7 3,022 3,077 3,187 3,297 3,407 3,517 3,572 3,846 4,121 
8 3,454 3,517 3,642 3,768 3,894 4,019 4,082 4,396 4,710 
9 3,886 3,856 4,098 4,203 4,380 4,522 4,592 4,945 5,299 

10 4,318 4,396 4,553 4,710 4,867 5,024 5,103 5,495 5,887 
11 4,749 4,836 5,008 5,181 5,354 5,526 5,613 6,044 6,476 
12 5,181 5,275 5,464 5,652 5,840 6,029 6,123 6,594 7,065 
13 5,613 5,715 5,919 6,123 6,327 6,531 6,633 7,143 7,654 
14 6,045 6,154 6,374 6,594 6,814 7,034 7,144 7,693 8,242 
15 6,476 6,594 6,829 7,065 7,300 7,536 7,654 8,242 8,831 
16 6,908 7,034 7,285 7,536 7,787 8,038 8,164 8,792 9,420 
17 7,340 7,473 7,750 8,007 8,274 8,541 8,674 9,341 10,01 
18 7,772 7,913 8,195 8,478 8,761 9,043 9,185 9,891 10,60 
19 8,203 8,352 8,651 8,949 9,247 9,546 9,695 10,44 11,19 
20 8,635 8,792 9,106 9,420 9,734 10,05 10,21 10,99 11,78 
21 9,067 9,232 9,561 9,891 10,22 10,55 10,72 11,54 12,36 
22 9,499 9,671 10,02 10,36 10,71 11,05 11,23 12,09 12,95 
23 9,930 10,11 10,47 10,83 11,19 11,56 11,74 12,64 13,54 
24 10,36 10,55 10,93 11,30 11,68 12,06 12,25 13,19 14,13 
25 10,79 10,99 11,38 11,78 12,17 12,56 12,76 13,74 14,72 
26 11,23 11,43 11,84 12,25 12,65 13,06 13,27 14,29 15,31 
27 11,66 11,87 12,29 12,72 13,14 13,56 13,78 14,84 15,90 
28 12,09 12,31 12,75 13,19 13,63 14,07 14,20 15,39 16,49 
29 12,52 12,75 13,20 13,66 14,11 14,57 14,80 15,94 17,07 
30 12,95 13,19 13,66 14,13 14,60 15,07 15,31 16,49 17,66 
31 13,38 13,63 14,11 14,60 15,09 15,57 15,82 17,04 18,25 
32 13,82 14,07 14,57 15,07 15,57 16,08 16,33 17,58 18,84 
33 14,25 14,50 15,02 15,54 16,06 16,58 16,84 18,13 19,43 
34 14,68 14,95 15,48 16,01 16,55 17,08 17,35 18,68 20,02 
35 15,11 15,38 15,94 16,49 17,03 17,58 17,80 19,23 20,61 
36 15,54 15,83 16,39 16,96 17,52 18,09 18,37 19,78 21,20 
37 15,98 16,26 16,85 17,43 18,01 18,59 18,88 20,33 21,78 
38 16,41 16,71 17,30 17,90 18,49 19,09 19,39 20,88 22,37 
39 16,84 17,14 17,76 18,37 18,98 19,59 19,90 21,43 22,96 
40 17,27 17,58 18,21 18,84 19,47 20,10 20,41 21,98 23,55 
41 17,70 18,02 18,67 19,31 19,96 20,60 20,90 22,53 24,14 
42 18,13 18,46 19,12 19,78 20,44 21,10 21,43 23,08 24,73 
43 18,57 18,90 19,58 20,25 20,93 21,60 21,94 23,63 25,32 
44 19,00 19,34 20,03 20,72 21,41 22,11 22,45 24,18 25,91 
45 19,43 19,78 20,49 21,20 21,90 22,61 22,96 24,73 26,49 
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Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
80 85 90 95 100 110 120 130 140 

1 0,628 0,667 0,707 0,746 0,785 0,864 0,942 1,021 1,099 
2 1,256 1,335 1,413 1,492 1,570 1,727 1,884 2,041 2,198 
3 1,884 2,002 2,120 2,237 2,355 2,591 2,826 3,062 3,297 
4 2,512 2,669 2,826 2,983 3,140 3,454 3,768 4,082 4,396 
5 3,140 3,336 3,532 3,729 3,925 4,317 4,710 5,103 5,495 
6 3,768 4,003 4,230 4,474 4,710 5,181 5,652 6,123 6,594 
7 4,396 4,671 4,946 5,220 5,495 6,044 6,594 7,144 7,693 
8 5,024 5,338 5,652 5,966 6,280 6,908 7,536 8,164 8,792 
9 5,652 6,005 6,358 6,712 7,065 7,771 8,478 9,185 9,891 

10 6,280 6,672 7,065 7,457 7,850 7,635 9,420 10,21 10,99 
11 6,908 7,340 7,771 8,203 8,635 9,498 10,36 11,23 12,09 
12 7,536 8,007 8,478 8,949 9,420 10,36 11,30 12,25 13,19 
13 8,164 8,674 9,184 9,695 10,20 11,23 12,25 13,27 14,29 
14 8,792 9,341 9,891 10,44 10,99 12,09 13,19 14,29 15,39 
15 9,420 10,01 10,60 11,19 11,77 12,95 14,13 15,31 16,49 
16 10,05 10,68 11,30 11,93 12,56 13,82 15,07 16,33 17,58 
17 10,68 11,34 12,01 12,68 13,35 14,68 16,01 17,35 18,68 
18 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13 15,54 16,96 18,37 19,78 
19 11,93 12,68 13,42 14,17 14,92 16,41 17,90 19,39 20,88 
20 12,56 13,35 14,13 14,92 15,70 17,27 18,84 20,41 21,98 
21 13,19 14,01 14,84 15,66 16,49 18,13 19,78 21,43 23,06 
22 13,82 14,68 15,54 16,41 17,27 19,00 20,72 22,45 24,18 
23 14,44 15,35 16,25 17,15 18,06 19,86 21,67 23,47 25,28 
24 15,07 16,01 16,96 17,90 18,84 20,72 22,61 24,49 26,38 
25 15,70 16,68 17,66 18,64 19,63 21,59 23,55 25,51 27,48 
26 16,33 17,35 18,37 19,39 20,41 22,45 24,49 26,53 28,57 
27 16,96 18,02 19,08 20,14 21,20 23,31 25,43 27,55 29,67 
28 17,58 18,68 19,78 20,88 21,98 24,18 26,38 28,57 30,77 
29 18,21 19,35 20,49 21,63 22,77 25,04 27,32 29,60 31,87 
30 18,84 20,02 21,20 22,37 23,55 25,91 28,26 30,62 32,97 
31 19,47 20,68 21,90 23,12 24,34 26,77 29,20 31,64 34,07 
32 20,10 21,35 22,61 23,85 25,12 27,63 30,14 32,66 35,17 
33 20,72 22,02 23,31 24,61 25,91 28,50 31,09 33,68 36,27 
34 21,35 22,69 24,02 25,36 26,69 29,36 32,03 34,70 37,37 
35 21,98 23,35 24,73 26,10 27,48 30,22 32,97 35,72 38,47 
36 22,61 24,02 25,43 26,85 28,26 31,09 33,91 36,74 39,56 
37 23,24 24,69 26,14 27,59 29,05 31,95 34,85 37,76 40,66 
38 23,86 25,36 26,85 28,34 29,83 32,81 35,80 38,78 41,76 
39 24,49 26,02 27,55 29,08 30,62 33,68 36,74 39,80 42,86 
40 25,12 26,69 28,26 29,83 31,40 34,54 37,68 40,82 43,96 
41 25,75 27,36 28,97 30,58 32,19 35,40 38,62 41,84 45,06 
42 26,38 28,03 29,67 31,32 33,07 36,27 39,56 42,86 46,16 
43 27,00 28,69 30,38 32,07 33,76 37,13 40,51 43,88 47,26 
44 27,63 29,36 31,09 32,81 34,54 37,99 41,45 44,90 48,36 
45 28,26 30,03 31,79 33,56 35,33 38,86 42,39 45,92 49,46 
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Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
150 160 170 180 190 200 210 220 230 

1 1,178 1,256 1,335 1,413 1,492 1,570 1,649 1,727 1,806 
2 2,355 2,512 2,670 2,826 2,983 3,140 3,297 3,454 3,612 
3 3,533 3,768 4,004 4,239 4,475 4,710 4,946 5,181 5,417 
4 4,710 5,024 5,338 5,652 5,966 6,280 6,595 6,980 7,222 
5 5,887 6,280 6,673 7,065 7,458 7,850 8,243 8,635 9,028 
6 7,065 7,563 8,007 8,478 8,949 9,420 9,891 10,36 10,83 
7 8,242 8,792 9,342 9,891 10,44 10,99 11,54 12,09 12,64 
8 9,420 10,05 10,68 11,30 11,93 12,56 13,19 13,82 14,44 
9 10,60 11,30 12,01 12,72 13,42 14,13 14,84 15,54 16,25 

10 11,77 12,56 13,35 14,13 14,92 15,70 16,49 17,27 18,06 
11 12,95 13,82 14,68 15,54 16,41 17,27 18,13 19,00 19,36 
12 14,13 15,07 16,01 16,96 17,90 18,34 19,78 20,72 21,67 
13 15,31 16,33 17,35 18,37 19,39 20,41 21,43 22,45 23,47 
14 16,48 17,58 18,68 19,78 20,88 21,98 23,08 24,18 25,28 
15 17,65 18,84 20,02 21,20 22,37 23,55 24,73 25,91 27,08 
16 18,84 20,10 21,35 22,61 23,86 25,12 26,38 27,63 28,89 
17 20,02 21,25 22,69 24,02 25,36 26,69 28,02 29,36 30,69 
18 21,20 22,61 24,02 25,43 26,86 28,26 29,67 31,09 32,50 
19 22,37 23,96 25,36 26,85 28,34 29,83 31,32 32,81 34,30 
20 23,55 25,12 26,69 28,26 29,83 31,40 32,97 34,54 36,11 
21 24,73 26,38 28,02 29,67 31,32 32,97 34,62 36,27 37,92 
22 25,91 27,63 29,36 31,09 32,81 34,54 36,27 37,99 39,72 
23 27,08 28,89 30,69 32,50 34,31 36,11 37,92 39,47 41,53 
24 28,26 30,14 32,03 33,91 35,80 37,68 39,56 41,18 43,33 
25 29,44 31,40 33,36 35,33 37,29 39,25 41,21 42,90 45,14 
26 30,61 32,66 34,70 36,74 38,78 40,28 42,86 44,90 46,94 
27 31,79 33,91 36,03 38,15 40,27 42,39 44,51 46,63 48,75 
28 32,97 35,17 37,37 39,55 41,76 43,96 46,16 48,26 50,55 
29 34,15 36,42 38,70 40,98 43,25 45,53 47,81 50,08 52,36 
30 35,33 37,68 40,04 42,39 44,75 47,10 49,46 51,81 54,17 
31 36,50 38,94 41,37 43,80 46,24 48,67 51,10 53,54 55,97 
32 37,68 40,19 42,70 45,22 47,73 50,24 52,75 55,26 57,78 
33 38,86 41,45 44,04 47,63 49,22 51,81 54,40 56,99 59,58 
34 40,04 42,70 45,37 48,04 50,71 53,38 56,05 58,72 61,39 
35 41,21 43,96 46,71 49,96 52,20 54,95 57,70 60,45 63,19 
36 42,39 45,22 48,04 50,87 53,69 56,52 59,35 62,17 64,99 
37 43,57 46,47 49,38 52,28 55,19 58,09 60,99 63,90 65,80 
38 44,75 47,73 50,71 53,69 56,68 59,66 62,64 65,63 68,61 
39 45,92 48,98 52,05 55,11 58,17 61,23 64,29 67,35 70,41 
40 47,10 50,24 53,38 56,52 59,66 62,80 65,94 69,08 72,22 
41 48,28 51,50 54,72 57,93 61,15 64,37 67,59 70,81 74,03 
42 49,46 52,75 56,05 59,35 62,64 65,94 69,24 72,53 75,83 
43 50,63 54,01 57,38 60,76 64,14 67,51 70,89 74,26 77,64 
44 51,81 55,26 58,72 62,17 65,63 69,08 72,53 76,00 79,44 
45 52,99 56,52 60,05 63,59 67,12 70,65 74,18 77,72 81,25 

  15 CORDOBESA DEL ACERO 
 



Espesor 
(mm) 

Anchos (mm) 
240 250 260 270 280 290 300 310 320 

1 1,884 1,963 2,041 2,119 2,198 2,277 2,355 2,434 2,512 
2 3,768 3,925 4,082 4,238 4,396 4,553 4,710 4,867 5,024 
3 5,652 5,887 6,123 6,357 6,594 6,829 7,065 7,300 7,536 
4 7,536 7,850 8,164 8,476 8,792 9,106 9,420 9,734 10,05 
5 9,420 9,810 10,21 10,60 10,99 11,38 11,78 12,17 12,56 
6 11,30 11,78 12,25 12,71 13,19 13,66 14,13 14,60 15,07 
7 13,19 13,74 14,29 14,83 15,39 15,94 16,49 17,03 17,58 
8 15,07 15,70 16,33 16,95 17,58 18,21 18,84 19,47 20,10 
9 16,96 17,66 18,37 19,07 19,78 20,49 21,20 21,90 22,69 

10 18,84 19,63 20,41 21,19 21,98 22,77 23,55 24,34 25,12 
11 20,72 21,59 22,45 23,31 24,18 25,04 25,91 26,77 27,63 
12 22,61 23,55 24,49 25,43 26,38 27,31 28,26 29,20 30,14 
13 24,49 25,51 26,53 27,55 28,57 29,59 30,61 31,63 32,66 
14 26,38 27,48 28,57 29,67 30,77 31,87 32,97 34,07 35,07 
15 28,26 27,44 30,62 31,79 32,97 34,15 35,33 36,50 37,68 
16 30,14 31,40 32,66 33,90 35,17 36,42 37,68 38,94 40,19 
17 32,03 33,36 34,70 36,02 37,37 38,70 40,04 41,37 42,70 
18 33,91 35,33 36,74 38,14 39,56 40,98 42,39 43,80 45,27 
19 35,80 37,29 38,78 40,26 41,76 43,25 44,75 46,24 47,73 
20 37,68 39,25 40,82 42,38 43,96 45,53 47,10 48,67 50,24 
21 39,56 41,21 42,86 44,50 46,16 47,81 49,46 51,10 52,75 
22 41,45 43,18 44,90 46,62 48,36 50,08 51,81 53,54 55,26 
23 43,33 45,14 46,94 48,74 50,55 52,36 54,17 55,97 57,78 
24 45,22 47,10 48,98 50,86 52,75 54,64 56,52 58,40 60,29 
25 47,10 49,06 51,02 52,98 54,95 56,91 58,88 60,84 62,80 
26 48,28 51,03 53,07 55,09 57,15 59,19 61,23 63,27 65,31 
27 50,87 52,99 55,11 57,21 59,35 61,47 63,59 65,70 67,82 
28 52,75 54,95 57,15 59,33 61,54 63,74 65,94 68,14 70,34 
29 54,64 56,91 59,19 61,45 63,74 66,02 68,30 70,57 72,85 
30 56,52 58,88 61,23 63,57 65,94 68,30 70,65 73,00 75,36 
31 58,40 60,84 63,27 65,69 68,14 70,57 73,00 75,44 77,87 
32 60,29 62,80 65,31 67,81 70,34 72,85 75,36 77,87 80,38 
33 62,17 64,76 67,35 69,93 72,53 75,12 77,72 80,31 82,90 
34 64,06 66,73 69,39 72,05 74,73 77,40 80,07 82,74 85,41 
35 65,94 68,69 71,44 74,17 76,93 79,68 82,42 85,17 87,92 
36 67,82 70,65 73,48 76,28 79,13 81,95 84,78 87,61 90,43 
37 69,71 72,61 75,52 78,40 81,33 84,23 87,14 90,04 92,94 
38 71,59 74,58 77,56 80,52 83,52 86,51 89,49 92,47 95,46 
39 73,48 76,54 79,60 82,64 85,72 88,78 91,85 94,91 97,97 
40 75,36 78,50 81,64 84,76 87,92 91,06 94,20 97,34 100,5 
41 77,24 80,46 83,68 86,88 90,12 93,34 96,56 99,77 103,0 
42 79,13 82,43 85,72 89,00 92,32 95,61 98,91 102,2 105,5 
43 81,01 84,39 87,36 91,12 94,51 97,89 101,3 104,6 108,0 
44 82,90 86,35 89,80 93,24 96,71 100,1 103,6 107,0 110,5 
45 84,78 86,31 91,85 95,36 98,91 102,4 106,0 109,5 113,0 

  CORDOBESA DEL ACERO 16 
 



PESO ÁNGULOS LADOS IGUALES 
(PERFILES EN L) 

 

A 
(mm) 

e 
(mm) Kg/m  A 

(mm) 
e 

(mm) Kg/m  A 
(mm) 

e 
(mm) Kg/m 

20 
3 0,88  

45 

3 2,09  

65 

5 4,97 
4 1,14  4 2,74  6 5,91 
5 1,39  4,5 3,06  7 6,83 

25 

3 1,12  5 3,38  8 7,73 
4 1,46  6 4,00  9 8,62 
5 1,78  7 4,60  10 9,49 
6 2,09  8 5,19  11 10,3 

30 

3 1,36  

50 

3 2,33  12 11,2 
4 1,78  4 3,06  

70 

5 5,37 
5 2,18  5 3,77  6 6,38 
6 2,56  6 4,47  7 7,38 
7 2,93  7 5,15  9 9,32 

35 

3 1,60  8 5,82  11 11,2 
3,5 1,85  9 6,47  

75 

5 5,78 
4 2,09  10 7,11  6 6,87 
5 2,57  11 7,73  7 7,94 
6 3,04  12 8,33  8 9,00 
7 3,48  

55 

4 3,38  10 11,1 

40 

3 1,84  5 4,18  12 13,1 
3,5 2,13  5,5 4,57  

80 

6 7,34 
3,6 2,19  6 4,95  7 8,49 
4 2,42  7 5,71  8 9,63 
5 2,97  8 6,46  9 10,8 
6 3,52  9 7,19  10 11,9 
7 4,04  10 7,90  11 13,0 
8 4,55  

60 

4,5 4,13  12 14,0 

 

   5 4,57  13 15,1 
   6 5,42  14 16,1 
   7 6,26     
   8 7,09     
   9 7,90     
   10 6,69     
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A 
(mm) e (mm) Kg/m  A 

(mm) e (mm) Kg/m  A 
(mm) e (mm) Kg/m 

90 

6 8,30  

120 

8 14,7  

160 

15 36,2 
7 9,61  9 16,5  16 38,4 
8 10,9  10 18,2  17 40,7 
9 12,2  11 19,9  18 42,9 

10 13,4  12 21,6  19 45,1 
11 14,7  13 23,3  20 47,3 
12 15,9  14 25,0  

180 

13 35,7 
13 17,1  15 26,6  14 38,3 
14 18,3  

130 

10 19,8  15 40,9 
15 19,5  11 21,7  16 43,5 
16 20,7  12 23,5  17 46,0 

100 

6 9,26  13 25,4  18 48,6 
7 10,7  14 27,2  19 51,1 
8 12,2  15 29,0  20 53,7 
9 13,6  16 30,8  

200 

11 33,9 
10 15,0  

140 

12 25,4  12 36,8 
11 16,4  13 27,4  13 39,8 
12 17,8  14 29,4  14 42,7 
13 19,2  15 31,4  15 45,6 
14 20,6  16 33,3  16 48,5 

110 

8 13,5  

150 

10 23,0  17 51,4 
9 15,0  11 25,2  18 54,2 

10 16,6  12 27,3  19 57,1 
11 18,2  13 29,5  20 59,9 
12 19,7  14 31,6  21 62,8 
13 21,3  15 33,8  22 65,6 
14 22,8  16 35,9  23 68,3 

    17 38,0  24 71,1 
    18 40,1  25 73,9 

    19 42,1  26 76,6 
   20 44,2     

  CORDOBESA DEL ACERO 18 
 



PESO ÁNGULOS LADOS IGUALES (Laminados en Frío) 

A 
(mm) e (mm) Kg/m  A 

(mm) e (mm) Kg/m  A 
(mm) e (mm) Kg/m 

10 1 0,152  

30 

1,5 0,696  

50 

2 1,552 
1,5 0,288  2 0,912  2,5 1,920 

15 1,5 0,336  2,5 1,120  3 2,280 
2 0,432  3 1,320  4 2,976 

20 
1,5 0,456  

35 

1,5 0,816  60 2 1,872 
2 0,592  2 1,072  2,5 2,340 
3 0,840  2,5 1,320  3 2,760 

25 

1,5 0,576  3 1,580  4 3,616 
2 0,754  

40 

1,5 0,936     
2,5 0,920  2 1,232     
3 1,080  2,5 1,520     

    3 1,800     

 

PESO ÁNGULOS LADOS DESIGUALES (Laminados en Frío) 

Dimensiones 
(mm) Kg/m 

 Dimensiones 
(mm) Kg/m 

 Dimensiones 
(mm) Kg/m 

A B e  A B e  A B e 
20 10 1,5 0,338  

40 25 

1,5 0,756  

60 40 

2 1,552 

25 10 1,5 0,396  2 0,992  3 2,280 

25 15 
1,5 0,456  3 1,440  4 2,976 

2 0,592  

50 25 

1,5 0,876  

70 60 

2 2,032 

30 15 
1,5 0,516  2 1,152  3 3,000 

2 0,672  3 1,680  4 3,936 

30 20 
1,5 0,576  

60 30 

2 1,392  

  

  

2 0,752  3 2,040    

40 20 

1,5 0,696  4 2,656    

2 0,912           

3 1,320         
   

4 1,696           
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PESO BARRAS DE ACERO (Kg/m) 
REDONDOS LISO Y CUADRADOS MACIZOS 

mm    mm    mm   
3 0,07 0,06  42 13,85 10,88  160 201,00 157,8 

3,5 0,10 0,08  44 15,30 11,94  165 213,70 167,9 
4 0,13 0,10  46 16,61 13,05  170 226,90 178,2 

4,5 0,16 0,13  48 18,09 14,21  175 240,40 188,8 
5 0,20 0,15  50 19,63 15,41  180 254,30 199,8 

5,5 0,25 0,19  52 21,23 16,67  185 268,70 211,0 
6 0,29 0,22  54 22,89 17,98  190 283,40 222,6 
7 0,39 0,30  55 23,75 18,65  195 298,40 234,4 
8 0,50 0,40  56 24,62 19,34  200 314,00 246,6 
9 0,64 0,50  58 26,41 20,74  205 329,90 259,1 
10 0,79 0,62  60 28,26 22,20  210 346,20 271,9 
11 0,95 0,75  62 30,17 23,70  215 362,90 285,0 
12 1,13 0,89  64 32,15 25,25  220 380,00 298,4 
13 1,33 1,04  65 33,16 26,05  225 397,40 312,1 
14 1,54 1,21  66 34,20 28,86  230 415,30 326,1 
15 1,77 1,39  68 36,30 28,51  235 433,50 340,5 
16 2,01 1,58  70 38,47 30,21  240 452,20 355,1 
17 2,27 1,78  72 40,69 31,96  245 471,20 370,1 
18 2,54 2,00  74 42,99 33,76  250 490,60 385,3 
19 2,83 2,23  75 44,16 34,68  255 510,40 400,9 
20 3,14 2,47  76 45,34 35,61  260 530,70 416,8 
21 3,46 2,72  78 47,76 37,51  265 551,30 433,0 
22 3,80 2,98  80 50,24 39,46  270 572,30 449,5 
23 4,15 3,26  85 56,72 44,45  275 593,70 466,3 
24 4,52 3,55  90 63,59 49,95  280 615,40 483,4 
25 4,91 3,85  95 70,85 55,64  285 637,60 500,8 
26 5,31 4,17  100 78,50 61,95  290 660,20 518,6 
27 5,72 4,80  105 86,55 67,97  295 683,10 536,5 
28 6,15 4,83  110 94,99 74,60  300 706,50 554,9 
29 6,60 5,19  115 103,82 81,54  350 961,60 755,3 
30 7,06 5,55  120 113,04 88,78  400 1256 986,5 
32 8,04 6,31  125 122,66 96,33  425 1410 1.110 
34 9,08 7,13  130 132,66 104,2  450 1590 1.248 
36 10,17 8,00  135 143,07 112,4  475 1771 1.390 
38 11,34 8,90  140 153,86 120,8  500 1963 1.541 
40 12,60 9,87  145 165,05 129,6  525 2162 1.968 
41 13,20 10,36  150 176,63 138,7  550 2371 1.865 
    155 188,60 148,1  600 2826 2.220 

  CORDOBESA DEL ACERO 20 
 



PERFIL SIMPLE T 

 

 

 

 

BARRAS DE ACERO CALIBRADO 
Calidad F-1 F-1140 F-2111 F-2112 

Equivalencia DIN St-37.2 / C-10 C-45 11SMn28 11SMnPb28 

Redondos 2 mm – 
160 mm 

2 mm – 
160 mm 

5 mm – 
160 mm 

5 mm – 
160 mm 

Cuadrados 3 mm – 
160 mm 

5 mm – 
140 mm 

10 mm – 
100 mm 

10 mm – 
100 mm 

Pletinas 4x2 mm – 
500x40 mm 

8x7 mm – 
400x30 mm   

Ángulos 
(lados iguales) 

10x10x2 mm – 
100x100x10 mm    

Ángulos 
(lados desiguales) 

15x10x3 mm – 
100x50x10 mm    

 

Designación Kg/m 
Dimensiones 

(mm)  
Designación Kg/m 

Dimensiones 
(mm) 

A e  A e 
T  20 0,88 20 3  T  50 4,44 50 6 

T  25 1,29 25 3,5  T  60 6,23 60 7 

T  30 1,77 30 4  T  70 8,32 70 8 

T  35 2,33 35 4,5  T  80 10,7 80 9 

T  40 2,96 40 5  T  100 16,4 100 11 

T  45 3,67 45 5,5  T  120 23,2 120 13 

      T  140 31,3 140 15 
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TUBO Y TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

• TUBOS REDONDOS DE PARED FINA 
• TUBOS CUADRADOS DE PARED FINA 
• TUBOS RECTANGULARES DE PARED FINA 
• TUBOS REDONDOS ESTRUCTURALES 
• TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURALES 
• TUBOS RECTANGULARES ESTRUCTURALES 
• PERFILES PARA CARPINTERÍA METÁLICA 
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PESO TUBO REDONDO DE ACERO 
PARED FINA (Kg/m) 

 

Ø 
(mm) 

Espesor (mm) Ø 
(mm) 

Espesor (mm) 
0,8 1 1,2 1,5 2 0,8 1 1,2 1,5 2 

8 0,14 0,17 0,20 0,24 0,30 50 0,97 1,21 1,44 1,79 2,37 
9,3 0,17 0,21 0,24 0,29 0,36 54    1,96 2,57 
10 0,18 0,22 0,26 0,31 0,39 55 1,07 1,33 1,59 1,98 2,61 
12 0,22 0,27 0,32 0,39 0,49 57    2,05 2,71 
13 0,24 0,30 0,35 0,43 0,54 60 1,17 1,45 1,74 2,16 2,86 
14 0,26 0,32 0,38 0,46 0,59 62    2,24 2,96 
15 0,28 0,35 0,41 0,50 0,64 65 1,27 1,58 1,89 2,35 3,11 
16 0,30 0,37 0,44 0,54 0,69 70 1,37 1,70 2,04 2,53 3,35 
17 0,32 0,39 0,47 0,57 0,74 73    2,64 3,50 
18 0,34 0,42 0,50 0,61 0,79 76 1,44 1,85 2,21 2,76 3,65 
19 0,36 0,44 0,53 0,65 0,84 80    2,90 3,85 
20 0,38 0,47 0,57 0,68 0,89 83    3,01 4,00 
22 0,42 0,52 0,62 0,76 0,99 85    3,09 4,09 
23 0,44 0,54  0,80 1,04 89    3,24 4,29 
25 0,48 0,59 0,70 0,87 1,13 90    3,27 4,34 
26 0,50 0,62  0,91 1,18 95    3,46 4,59 
27 0,52 0,64  0,94 1,23 100    3,64 4,83 
28 0,54 0,67 0,79 0,98 1,28 101,6     4,91 
29 0,56 0,69 0,82 1,02 1,33 108    3,94 5,23 
30 0,58 0,72 0,85 1,05 1,38 113    4,12 5,47 
32 0,62 0,76 0,91 1,13 1,48 114,3     5,54 
35 0,68 0,84 1,00 1,24 1,63 125     6,06 
38 0,73 0,91 1,09 1,35 1,78 127     6,16 
40 0,77 0,96 1,15 1,42 1,87 133     6,46 
42 0,81 1,01 1,21 1,50 1,97 164     7,99 
43 0,83 1,04 1,24 1,53 2,02       
45 0,87 1,09 1,30 1,61 2,12       
48 0,93 1,16 1,38 1,72 2,27       

 

  23 CORDOBESA DEL ACERO 
 



PESO TUBO CUADRADO DE ACERO 
PARED FINA (Kg/m) 

L 
(mm) 

Espesor (mm) 
0,8 1 1,2 1,5 2 

10 0,23 0,28 0,33 0,40 0,50 
12 0,28 0,34 0,41 0,49 0,62 
14 0,33 0,41 0,48 0,59 0,75 
15 0,35 0,44 0,52 0,63 0,82 
16 0,38 0,47 0,56 0,68 0,87 
18 0,43 0,53 0,63 0,77 1,00 
20 0,48 0,60 0,71 0,87 1,12 
22 0,54 0,66 0,78 0,96 1,25 
25 0,61 0,75 0,89 1,10 1,44 
28 0,68 0,84 1,01 1,24 1,63 
30 0,73 0,91 1,08 1,34 1,75 
32 0,78 0,97 1,16 1,43 1,88 
35 0,86 1,07 1,27 1,57 2,07 
38 0,93 1,16 1,38 1,72 2,25 
40 0,98 1,22 1,46 1,81 2,38 
45 1,11 1,38 1,65 2,05 2,69 
50 1,24 1,54 1,84 2,28 3,01 
55    2,52 3,32 
60    2,75 3,64 
70    3,24 4,26 
75    3,46 4,58 
80    3,69 4,89 
90     5,52 
100     6,15 
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PESO TUBO RECTANGULAR DE ACERO 
PARED FINA (Kg/m) 
 
 

A x B 
(mm) 

Espesor (mm) A x B 
(mm) 

Espesor (mm) 
0,8 1 1,2 1,5 2 0,8 1 1,2 1,5 2 

15 x 10    0,52  60 x 10  1,06  1,57 2,07 
16 x 10 0,31 0,38 0,44 0,54 0,68 60 x 15  1,14 1,37 1,69 2,22 
20 x 10 0,36 0,44 0,52 0,63 0,81 60 x 20  1,21 1,46 1,81 2,38 
20 x 15 0,42 0,52 0,61 0,75 0,97 60 x 25    1,93 2,54 
25 x 10 0,42 0,52 0,61 0,75 0,97 60 x 30    2,05 2,69 
25 x 15 0,48 0,60 0,71 0,87 1,12 60 x 40    2,28 3,01 
25 x 20 0,54 0,67 0,80 0,99 1,28 60 x 50    2,52 3,32 
30 x 10 0,48 0,60 0,71 0,87 1,12 70 x 15    1,93 2,54 
30 x 15 0,54 0,67 0,80 0,99 1,28 70 x 20    2,05 2,69 
30 x 20 0,61 0,75 0,89 1,10 1,44 70 x 25    2,16 2,85 
30 x 25 0,67 0,83 0,99 1,22 1,59 70 x 30    2,28 3,01 
35 x 10 0,54 0,67 0,80 0,99 1,28 70 x 40    2,53 3,32 
35 x 15 0,62 0,75 0,89 1,10 1,44 70 x 45    2,64 3,48 
35 x 20 0,67 0,83 0,99 1,22 1,59 70 x 50    2,76 3,64 
35 x 25 0,73 0,91 1,08 1,34 1,75 70 x 55    2,94 3,85 
40 x 10 0,61 0,75 0,89 1,10 1,44 80 x 20    2,28 3,01 
40 x 15 0,67 0,83 0,99 1,22 1,59 80 x 30    2,53 3,32 
40 x 20 0,73 0,91 1,08 1,34 1,75 80 x 40    2,76 3,64 
40 x 25 0,80 0,99 1,18 1,46 1,91 80 x 45    2,87 3,80 
40 x 30 0,86 1,06 1,27 1,57 2,07 80 x 50    2,99 3,95 
40 x 35 0,92 1,14 1,37 1,69 2,22 80 x 60    3,22 4,26 
45 x 10 0,68 0,84  1,22 1,59 88 x 46    3,09 4,09 
45 x 15 0,73 0,91 1,08 1,34 1,75 90 x 30    2,75 3,64 
45 x 20 0,79 0,99 1,18 1,46 1,91 90 x 35    2,90 3,85 
45 x 25 0,86 1,07 1,27 1,57 2,07 90 x 40    2,99 3,95 
45 x 30 0,92 1,14 1,37 1,69 2,23 90 x 45    3,09 4,09 
45 x 35 0,98 1,22 1,46 1,81 2,38 90 x 50    3,23 4,26 
50 x 10 0,73 0,91 1,08 1,34 1,75 100 x 20    2,75 3,64 
50 x 15 0,80 0,99 1,18 1,46 1,91 100 x 30    2,99 3,95 
50 x 20  1,06 1,27 1,57 2,07 100 x 40    3,22 4,26 
50 x 25  1,14 1,37 1,69 2,22 100 x 50    3,46 4,58 
50 x 30  1,22 1,46 1,81 2,38 100 x 60     4,89 
50 x 35  1,30 1,55 1,93 2,54 100 x 80     5,52 
50 x 40  1,38 1,65 2,05 2,69 120 x 40     4,89 

      120 x 60     5,52 
      120 x 80     6,15 
      140 x 60     6,15 
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PESO TUBO REDONDO DE ACERO 

ESTRUCTURAL (Kg/m) 

Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

30 3 2,00 
83 

3 5,92 

114,30 

3 8,23 
33,7 3 2,27 4 7,79 4 10,88 
40 3 2,74 

88,9 

3 6,36 5 13,48 
42,4 3 2,91 4 8,38 6 16,03 
45 3 3,11 5 10,35 7 18,52 
48 3 3,33 6 12,27 8 20,97 

48,3 3 3,35 

90 

3 6,44 

115 

3 8,28 
4 4,37 4 8,48 4 10,94 

50 3 3,48 5 10,48 5 13,56 
4 4,53 6 12,42 6 16,12 

55 
3 3,85 95 

3 6,81 7 18,64 
4 5,03 4 8,98 

120 
3 8,66 

57 
3 4,00 

100 

3 7,18 4 11,44 
4 5,23 4 9,47 

125 

3 9,03 

60 
3 4,21 5 11,71 4 11,94 
4 5,52 6 13,91 5 14,80 
5 6,78 7 16,05 6 17,61 

60,3 
3 4,24 8 18,15 7 20,37 
4 5,55 

101,6 

3 7,29 8 23,08 

63 
3 4,44 4 9,63 10 28,36 
4 5,82 5 11,91 

127 

3 9,17 

70 
3 4,96 6 14,15 4 12,13 
4 6,51 7 16,33 5 15,00 
5 8,02 8 18,47 6 17,59 

76,1 

3 5,41 108 3 7,77 

133 

3 9,62 
4 7,11 4 10,26 4 12,73 
5 8,77 110 3 7,92 5 15,78 
6 10,37 4 10,46 6 18,79 

80 

3 5,70 

113 

3 8,14 7 21,75 
4 7,50 4 10,75    
5 9,25 5 13,32    
6 10,95 6 15,83    
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Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

Ø 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

139,7 

3 10,11 

175 

4 16,88 

219,1 

3 15,99 
4 13,39 5 20,96 4 21,22 
5 16,61 6 25,00 5 26,40 
6 19,78 7 29,00 6 31,53 
7 22,91 8 32,94 7 36,61 
8 25,98 9 36,84 8 41,65 

10 31,99 

177,8 

3 12,93 10 51,57 
12 37,79 4 17,14 12 61,29 

152 

3 11,02 5 21,31 

244,5 

4 23,72 
4 14,60 6 25,42 5 29,83 
5 18,13 7 29,49 6 35,29 
6 21,60 8 33,70 7 41,00 

152,4 

3 11,08 9 37,47 8 46,67 
4 14,71 

193,7 

3 14,11 10 57,83 
5 18,20 4 18,71 12 68,81 
6 21,68 5 23,27 

273 

4 26,54 

159 

3 11,54 6 27,77 5 33,05 
4 15,29 7 32,23 6 39,51 
5 18,99 8 36,64 7 45,92 
6 22,64 10 45,30 8 52,28 
7 26,24 12 53,77 10 64,86 
8 29,79 

200 

3 14,57 12 77,24 

164 3 11,91 4 19,33 

323,9 

4 31,56 
4 15,78 5 24,01 5 39,32 

168,3 

3 12,23 6 28,70 6 47,04 
4 16,21 7 33,31 7 54,71 
5 20,14 8 37,88 8 62,32 
6 24,02 9 42,39 10 77,41 
7 27,85    12 92,30 
8 31,63       

10 39,04       
12 46,26       
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PESO TUBO CUADRADO DE ACERO 
ESTRUCTURAL (Kg/m) 

 

L 
(mm) 

Espesor (mm) 
3 4 5 6 7 8 10 12 

25 2,27        

30 2,36 2,94       
35 2,83        
38 3,12        

40 3,30 4,20       
45 3,77 4,83       

50 4,25 5,45 6,56 7,56     
60 5,19 6,71 8,13 9,45  12,50   
70 6,13 7,97 9,70 12,42     
75 6,63 8,66 10,94      
80 7,07 9,22 11,27 13,90 14,72 16,36   
90 8,01 10,48 12,84 16,12 16,92 18,87   

100 8,96 11,73 14,41 17,71 19,12 21,39 25,56  
110 9,90 12,99 16,02 19,08 21,32 23,90 28,70  
120 10,84 14,25 17,55 20,75 23,52 26,41 31,84 35,84 
125 11,31 14,87 18,49 22,04 24,62 27,67 33,41 37,73 
130 11,78 15,50 19,12 22,63 25,71 28,92 34,98 39,61 
135  15,88 19,72 23,52 27,27 30,97   
140 12,72 16,76 20,69 24,52 27,91 31,43 38,12 43,38 
150 13,67 18,01 22,26 26,40 30,11 33,95 41,26 47,15 
160 14,61 19,27 23,83 28,29 32,31 36,46 44,40 50,91 
175 16,02 21,15 26,18 31,11 35,61 40,23 49,11 56,57 
180 16,49 21,78 26,97 32,05 36,70 41,48 50,68 58,45 
200  24,29 30,11 35,82 41,10 46,51 56,96 65,99 
220  26,80 33,20 39,60  51,50 63,20 73,50 
250  30,57 37,96 45,24 52,09 59,07 72,66 84,83 
260   39,53 47,13 54,29 61,58 75,80 88,59 
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PESO TUBO RECTANGULAR DE ACERO 
ESTRUCTURAL (Kg/m) 
 

 
A x B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A x B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A x B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

30 x 20 3 1,89 

70 x 50 

3 5,19 
90 x 60 

3 6,73 
40 x 20 3 2,36 4 6,71 4 8,87 
40 x 25 3 2,60 5 8,13 5 10,97 
40 x 27 3 2,69 6 9,45 

90 x 70 

3 7,13 
40 x 30 3 2,83 

80 x 20 
3 4,25 4 9,47 

45 x 35 
3 3,30 4 5,78 5 11,71 
4 4,20 80 x 25 3 4,48 6 13,90 

50 x 20 3 2,83 
80 x 30 

3 4,72 100 x 20 3 5,19 
50 x 25 3 3,07 4 6,08 100 x 30 3 5,66 

50 x 30 3 3,30 
80 x 40 

3 5,19 

100 x 40 

3 6,13 
4 4,20 4 6,71 4 7,97 

50 x 35 3 3,54 5 8,13 5 9,70 

50 x 40 
3 3,77 

80 x 45 
3 5,42 6 11,33 

4 4,83 4 7,02 

100 x 50 

3 6,60 

60 x 20 3 3,30 

80 x 50 

3 5,66 4 8,59 
4 4,20 4 7,34 5 10,48 

60 x 25 3 3,54 5 8,91 6 12,27 

60 x 30 
3 3,77 6 10,39 

100 x 60 

3 7,07 
4 4,83 

80 x 60 

3 6,13 4 9,22 

60 x 40 

3 4,24 4 7,97 5 11,27 
4 5,45 5 9,70 6 13,21 
5 6,56 6 11,33 7 14,72 
6 7,56 

80 x 70 
3 6,73 8 16,36 

60 x 50 

3 4,72 4 8,87 

100 x 80 

3 8,01 
4 6,08 5 10,97 4 10,48 
5 7,34 90 x 30 3 5,19 5 12,84 
6 8,50 4 6,71 6 15,10 

70 x 30 
3 4,25 

90 x 40 
3 5,66 7 16,92 

4 5,45 4 7,34 8 18,87 
6 7,56 5 8,91 

110 x 70 
3 8,01 

70 x 40 

3 4,72 

90 x 50 

3 6,13 4 10,48 
4 6,08 4 7,97    
5 7,34 5 9,70    
6 8,50 6 11,33    
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A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

120 x 40 

3 7,07 

140 x 80 

3 9,90 

150 x 120 

4 15,87 
4 9,22 4 12,92 5 19,72 
5 11,27 5 15,98 6 23,52 
6 13,21 6 18,87 7 27,26 

120 x 50 3 7,54 7 21,32 8 30,96 
4 9,85 8 23,90 10 40,10 

120 x 60 

3 8,01 10 28,70 

160 x 60 

4 12,72 
4 10,48 

140 x 100 

3 10,84 5 15,78 
5 12,84 4 14,25 6 18,78 
6 15,10 5 17,55 7 21,74 
7 16,92 6 20,75 

160 x 80 

3 10,84 
8 18,87 7 23,52 4 14,25 

120 x 80 

3 8,96 8 26,41 5 17,55 
4 11,73 

150 x 50 

3 8,96 6 20,75 
5 14,41 4 11,73 7 23,52 
6 16,98 5 14,41 8 26,41 
7 19,12 6 16,96 10 32,84 
8 21,29 7 19,12 12 25,84 

120 x 100 

3 9,90 8 21,39 

160 x 90 

4 14,89 
4 12,99 10 25,56 5 18,49 
5 15,98 

150 x 70 

3 9,90 6 22,04 
6 18,87 4 12,90 7 25,54 
7 21,32 5 15,98 8 28,99 
8 23,90 6 18,87 

160 x 120 

3 12,72 
10 28,70 7 21,32 4 16,76 

140 x 60 

3 8,96 8 23,90 5 20,69 
4 11,73 10 28,70 6 24,52 
5 14,41 

150 x 100 

3 11,31 7 27,91 
6 16,98 4 14,87 8 32,43 
7 19,12 5 18,33 

160 x 140 

3 13,67 
8 21,39 6 21,69 4 18,01 
10 25,56 7 24,62 5 22,26 

140 x 70 

3 9,43 8 27,67 6 26,40 
4 12,36 10 33,41 7 30,11 
5 15,20 12 37,73 8 33,95 
6 17,92    

170 x 80 

4 14,89 
7 20,21    5 18,49 
8 22,64    6 22,04 

      7 25,54 
      8 28,99 
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A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

170 x 100 

4 15,88 

180 x 120 

3 13,67 

200 x 150 

3 16,02 
5 19,72 4 18,01 4 21,15 
6 23,52 5 22,26 5 26,18 
7 27,27 6 26,40 6 31,11 
8 30,97 7 30,11 7 35,61 

180 x 60 

3 10,80 8 33,95 8 40,23 
4 14,20 10 41,26 10 49,11 
5 17,50 12 47,15 12 56,57 
6 20,70 

180 x 140 

3 14,61 

200 x 160 

3 16,49 

180 x 70 

4 14,89 4 19,27 4 21,78 
5 18,49 5 23,83 5 26,97 
6 22,04 6 28,29 6 32,05 
7 25,54 7 32,31 7 36,70 
8 28,99 8 36,46 8 41,48 

180 x 80 

3 11,78 

200 x 70 

4 15,88 10 50,68 
4 15,50 5 19,72 12 58,45 
5 19,12 6 23,52 

220 x 120 
6 30,17 

6 22,63 7 27,27 7 34,50 
7 25,71 8 30,97 8 38,97 
8 28,92 

200 x 80 

3 12,72 

250 x 100 

3 16,02 
10 34,98 4 16,76 4 21,15 
12 39,61 5 20,69 5 26,18 

180 x 90 

4 15,88 6 24,52 6 31,11 
5 19,72 7 27,91 7 35,61 
6 23,52 8 31,43 8 40,23 
7 27,27 

200 x 100 

3 13,67 10 49,11 
8 30,97 4 18,01 12 56,57 

180 x 100 

3 12,72 5 22,26 

250 x 150 

4 24,29 
4 16,76 6 26,40 5 30,11 
5 20,69 7 30,11 6 35,82 
6 24,52 8 33,95 7 41,10 
7 27,9 10 41,26 8 46,51 
8 31,43 12 47,15 10 56,96 
10 38,12 

200 x 120 

3 14,61 12 65,99 
12 43,38 4 19,27 

250 x 200 

4 27,43 
   5 22,83 5 34,03 
   6 28,29 6 40,53 
   7 32,31 7 46,60 
   8 36,46 8 52,79 
   10 44,40 10 64,81 
   12 50,91 12 75,41 
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A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

A  x  B 
(mm) 

e 
(mm) 

P 
(Kg/m) 

260 x 140 

6 35.82 

300 x 220 

5 39.53 

450 x 250 

6 64.48 
8 46.50 6 47.13 7 74.93 
10 57.00 7 54.29 8 85.40 
12 66.00 8 61.58 10 106.0 

260 x 180 
 

6 39.53 10 75.80 12 125.8 
8 51.50 12 88.59 12.5 131.0 
10 63.20 

400 x 200 

6 55.05 14.2 148.0 
12 73.50 7 63.99 16 166.0 

300 x 100 

4 24.29 8 72.80 

500 x 200 

6 64.48 
5 30.11 10 90.20 7 74.93 
6 35.82 12 107.5 8 85.40 
7 41.10 12.5 112.0 10 106.0 
8 46.51 14.2 126.0 12 125.8 
10 56.96 16 141.0 12.5 131.0 
12 65.99 

400 x 300 

6 64.48 14.2 148.0 

300 x 150 

4 27.43 7 74.93 16 166.0 
5 34.03 8 85.40 

500 x 300 

8 97.9 
6 40.53 10 106.0 10 122.0 
7 46.60 12 125.8 12 144.9 
8 52.79 12.5 131.0 12.5 151.0 
10 64.81 14.2 148.0 14,2 170.0 
12 75.41 16 166.0 16 191.0 

300 x 200 

4 30.57       
5 37.96       
6 45.24       
7 52.09       
8 59.07       
10 72.66       
12 84.83       
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PESO PERFILES PARA CARPINTERÍA METÁLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PASAMANOS 

H x B (mm) e (mm) P (Kg/m) Referencias 
25 x 50 1,5 1,498 MEDIA CAÑA 

30 x 50 1,5 1,519 MOLDURA 

 

 

  

SIMPLE PESTAÑA 

A x B x C (mm) e (mm) P (Kg/m) Referencias 
35 x 30 x 15 1,5 1,484 PDS-4 
40 x 44 x 30 1,5 1,942 PDS-26 
50 x 50 x 35 1,5 2,310 PDS-28 
50 x 59 x 40 2,0 3,352 MARCO 

    
DOBLE PESTAÑA T 

A x B x C (mm) e (mm) P (Kg/m) Referencias 
35 x 45 x 15 1,5 1,810 PDS-17 
50 x 80 x 40 2,0 3,850 MARCO T 

    
 

DOBLE PESTAÑA Z 

A x B x C (mm) e (mm) P (Kg/m) Referencias 
30 x 30 x 15 1,5 1,775 PDS-21 
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PESO TUBO DE ACERO DE PRESIÓN 

CON SOLDADURA 
Diámetro Serie ligera L-II Serie media M 

Nominal 
Pulgadas 

Exterior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Kg/m) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Kg/m) 

1/4’’ 13,5 1,8 0,52 2,3 0,65 
3/8’’ 17,2 1,8 0,67 2,3 0,86 
1/2’’ 21,3 2,0 0,95 2,6 1,22 
3/4’’ 26,9 2,3 1,38 2,6 1,59 
1’’ 33,7 2,6 1,98 3,2 2,44 

1 – 1/4’’ 42,4 2,6 2,54 3,2 3,14 
1 – 1/2’’ 48,3 2,9 3,23 3,2 3,61 

2’’ 60,3 2,9 4,08 3,6 5,10 
2 – 1/2’’ 76,1 3,2 5,71 3,6 6,52 

3’’ 88,9 3,2 6,72 4,0 8,47 
3 – 1/2’’ 101,6 3,2 7,67   

4’’ 114,3 3,6 9,75 4,5 12,2 
5’’ 139,7 3,75 12,30 4,8 16,1 
6’’ 165,1 3,75 14,70 4,8 19,2 

SIN SOLDADURA 
Diámetro DIN-2440 DIN-2448 

Nominal 
Pulgadas 

Exterior 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Kg/m) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(Kg/m) 

1/4’’ 13,5 2,35 0,65   
3/8’’ 17,2 2,35 0,86   
1/2’’ 21,3 2,65 1,22 2,0 0,95 
3/4’’ 26,9 2,65 1,59 2,3 1,42 
1’’ 33,7 3,25 2,44 2,6 2,02 

1 – 1/4’’ 42,4 3,25 3,14 2,6 2,59 
1 – 1/2’’ 48,3 3,25 3,61 2,6 2,93 

2’’ 60,3 3,65 5,10 2,9 4,11 
2 – 1/2’’ 76,1 3,65 6,52 2,9 5,31 

3’’ 88,9 4,05 8,47 3,2 6,75 
4’’ 114,3 4,50 12,19 3,6 9,83 
5’’ 139,7 4,85 16,13 4,0 13,39 
6’’ 165,1 4,85 19,17 4,5 18,18 
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CORREAS Y PERFILES 
ABIERTOS 

 

• PERFILES EN U 
• PERFILES CORREA Z 
• PERFILES CORREA C 
• TUBOS ABIERTOS 
• PERFIL OMEGA 
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PESO PERFIL U 
(Laminados en Frío) (Kg/m) 

 

A / B C e (mm) 
(mm) 1 1.5 2 3 4 

8 8 0,168     
10 10 0,220     
10 15 0,254 0,346    
10 20 0,280 0,410 0,558   
20 20 0,479 0,669 0,767   
12 25  0,539 0,687   
25 25  0,8444 1,112   
15 30  0,663 0,871   
20 30   0,973   
30 30  0,982 1,315   
20 40  0,880 1,160 1,650  
40 40  1,380 1,859 2,664  
25 50  1,140 1,450 2,115  
30 50  1,260 1,615 2,410  
30 60   1,808 2,518 3,320 
35 70   2,128 3,055 3,942 
40 80    3,525 4,710 
45 90    3,985 5,179 
50 100    4,569 6,029 
50 120    4,940 6,595 
50 140    5,415 6,187 
50 150    5,746 7,347 
60 140    5,900 7,750 
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PESO PERFIL Z 
(Laminados en Frío) (Kg/m) 

 

Dimensiones (mm) Peso a1 

(mm) 
a2 

(mm) 
YG 

(cm) 
XG 

(cm) H B A e 

100 53 48 
2 3,41 

17 15 4,86 
0,086 

2,5 4,18 0,061 
3 4,92 0,035 

125 53 48 
2 3,82 

17 15 6,08 
0,067 

2,5 4,73 0,041 
3 5,63 0,016 

150 53 48 
2 4,21 

17 15 7,32 
0,051 

2,5 5,22 0,026 
3 6,08 0,000 

175 53 48 
2 4,60 

17 15 8,55 
0,038 

2,5 5,71 0,013 
3 6,81 -0,013 

200 80 70 

2 6,00 

25 22 9,68 

0,203 
2,5 7,44 0,177 
3 8,81 0,151 
4 11,49 0,099 

225 80 70 

2 6,39 

25 22 10,91 

0,184 
2,5 7,91 0,158 
3 9,40 0,133 
4 12,28 0,081 

250 80 70 

2 6,78 

25 22 12,14 

0,168 
2,5 8,41 0,142 
3 10,01 0,116 
4 13,03 0,064 

275 80 70 

2 7,17 

25 22 13,38 

0,153 
2,5 8,89 0,127 
3 10,57 0,101 
4 13,85 0,050 

300 80 70 

2 7,57 

25 22 14,61 

0,140 
2,5 9,42 0,114 
3 11,21 0,088 
4 14,63 0,036 
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PESO PERFIL C 
(Laminados en Frío) (Kg/m) 

 

Dimensiones (mm) Peso YG (cm) XG (cm) H B A e 

100 50 15 
2 3,41 

5,00 1,71 2,5 4,18 
3 4,92 

125 50 19 
2 3,82 

6,25 1,54 2,5 4,73 
3 5,63 

150 50 19 
2 4,21 

7,50 1,41 2,5 5,22 
3 6,22 

175 50 19 
2 4,60 

8,75 1,40 2,5 5,71 
3 6,81 

200 80 19 

2 6,00 

10,00 2,35 2,5 7,44 
3 8,81 
4 11,49 

225 80 19 

2 6,39 

11,25 2,22 2,5 7,91 
3 9,40 
4 12,28 

250 80 19 

2 6,78 

12,50 2,09 2,5 8,42 
3 10,01 
4 13,03 

275 80 19 

2 9,18 

13,75 1,99 2,5 11,41 
3 13,60 
4 17,73 

300 80 19 

2 9,68 

15,00 1,89 2,5 12,04 
3 14,35 
4 18,73 
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PESO TUBO ABIERTO DE ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

PESO PERFIL OMEGA 
  

A B / C e 
Kg/m 

(mm) 
6 20 1,5 0,78 

8 25 
15 1,00 
2 1,22 

10 30 
1,5 1,22 
2 1,57 

12 40 2 2,10 
17 50 3 4,00 

A B C e 
Kg/m 

(mm) 

3 10 12 
0,8 0,220 
1 0,248 

5 10 15 1 0,304 
8 20 40 1,5 1,060 
15 20 40 1,5 1,224 
12 30 60 2 2,100 

17 40 80 
2 2,920 
3 4,356 

A B C e 
Kg/m 

(mm) 
13 20 20 1,5 0,871 
13 25 25 1,5 1,047 

13,5 29,5 25 1,5 1,153 
14,5 35 25 2 1,695 
14,5 40 25 2 1,852 
17 45 30 2 2,166 
17 50 30 2 2,323 
17 60 30 2 2,637 
20 60 30 2,5 3,380 
20 80 50 2,5 4,513 

20 100 50 
2,5 5,239 
3 6,260 
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BARRAS CORRUGADAS 
Y MALLAZO 

 

• CORRUGADO AEH 400 
• CORRUGADO AEH 500 
• MALLAZO 
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PESO BARRAS DE ACERO CORRUGADO 
(AEH400 – AEH500) 
 

Diámetro (mm) Peso (kg/m)  Diámetro (mm) Peso (kg/m) 
8 0,40  16 1,58 
10 0,62  20 2,47 
12 0,89  25 3,85 
14 1,21  32 6,31 

 

PESO MALLAZO 

MEDIDAS (mm) Kg / PAÑO Nº PAÑOS 
POR PAQUETE 

15 x 15 x 4 18 100 
15 x 15 x 5 26 100 
15 x 15 x 6 37 50 
15 x 15 x 8 66 50 
15 x 15 x 10 98 25 
15 x 15 x 12 140 25 
20 x 20 x 4 13 100 
20 x 20 x 5 18 100 
20 x 20 x 6 26 50 
20 x 20 x 8 47 50 
20 x 20 x 10 74 25 
20 x 20 x 12 107 25 
20 x 30 x 4 11 100 
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PRODUCTO PLANO Y 
CHAPA PERFILADA 

 

• PESO TEÓRICO DE CHAPA DE ACERO 
• CHAPA LAMINADA EN CALIENTE CON RELIEVE 
• CHAPA PEGASO LAMINADA EN FRÍA Y 

GALVANIZADA 
• CHAPA ONDULADA 
• CHAPA TRAPEZOIDAL 

  

  CORDOBESA DEL ACERO 42 
 



PESO TEÓRICO DE CHAPAS DE ACERO 
(Formatos habitualues) (Kg/m2) 

Esp. 
(mm) Peso 

Formato  
Esp. 
(mm) Peso 

Formato 
2.000 

x 
1.000 

2.500 
x 

1.250 

3.000 
x 

1.500 

6.000 
x 

1.500 

 2.000 
x 

1.000 

2.500 
x 

1.250 

3.000 
x 

1.500 

6.000 
x 

1.500 

0,4 3,2 6,4 10 14,4 28,8  7 56 112 175 252 504 

0,45 3,6 7,2 11,2 16,2 32,4  8 64 128 200 288 576 

0,5 4 8,0 12,5 18 36  9 72 144 225 324 648 

0,55 4,4 8,8 13,7 19,8 39,6  10 80 160 250 360 720 

0,6 4,8 9,6 15 21,6 43,2  12 96 192 300 432 864 

0,7 5,6 11,2 17,5 25,2 50,4  14 112 224 350 504 1.008 

0,75 6 12 18,7 27 54  15 120 240 375 540 1.080 

0,8 6,4 12,8 20 28,8 57,6  16 128 256 400 576 1.152 

0,85 6,8 13,6 21,2 30,6 61,2  18 144 288 450 648 1.296 

0,9 7,2 14,4 22,5 32,4 64,8  20 160 320 500 720 1.440 

1 8 16 25 36 72  22 176 352 550 792 1.584 

1,2 9,6 19,2 30 43,2 86,4  25 200 400 625 900 1.800 

1,5 12 24 37,5 54 108  30 240 480 750 1.080 2.160 

1,8 14 28,8 45 64,8 129,6  35 280 560 875 1.260 2.520 

2 16 32 50 72 144  40 320 640 1.000 1.440 2.880 

2,5 20 40 62,5 90 180  45 360 720 1.125 1.620 3.240 

2,75 22 44 68,7 99 198  50 400 800 1.250 1.800 3.600 

3 24 48 75 108 216  55 440 880 1.375 1.980 3.960 

3,5 28 56 87,5 126 252  60 480 960 1.500 2.160 4.320 

4 32 64 100 144 288  70 560 1.120 1.750 2.520 5.040 

4,5 36 72 112 162 324  80 640 1.280 2.000 2.880 5.760 

5 40 80 125 180 360  90 720 1.440 2.250 3.240 6.480 

6 48 96 150 216 432  100 800 1.600 2.500 3.600 7.200 

  

  43 CORDOBESA DEL ACERO 
 



PESO CHAPA ONDULADA 
E P M I W  SOLAPE ANCHO ÚTIL 

0,5 4,91 27,272 1,705 1,948  1 onda 1.064 / 1.100 mm 
0,6 5,89 32,550 2,046 2,325   
0,7 6,87 37,758 2,387 2,697    
0,8 7,85 42,910 2,728 3,065  SOLAPE ANCHO ÚTIL 
0,9 8,83 48,006 3,069 3,429  2 ondas 950 / 1.100 mm 
1,0 9,81 53,046 3,410 3,789   
1,2 11,78 63,655 4,092 4,497    

 

P: peso (Kp/m2) | M: carga (Kp/ml) | I: inercia (cm4/l) | W: mód. resist. (cm3/l)

 

 
 
PESO CHAPA TRAPEZOIDAL 

 

 P: peso (Kp/m2) | M: carga (Kp/ml) | I: inercia (cm4/l) | W: mód. resist. (cm3/l) 
 

 

  

CARA A 
E P 

CARA B 
I W M I W M 

8.585 3.559 49.82 0,5 4.91 5.839 3.306 46.28 
10.494 4.497 62.96 0,6 5.89 7.530 4.108 57.51 
12.208 5.477 76.68 0,7 6.87 9.357 4.865 68.11 
13.952 6.259 87.63 0,8 7.85 11.237 5.646 79.04 
15.651 7.018 98.25 1,0 8.83 13,194 6.393 89.50 
17.390 7.798 109.17 1,2 9.81 15.230 7.156 100.18 
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CHAPA DE BOBINA LAMINADA EN CALIENTE 
CON RELIEVE 

 
PESO CHAPA ESTRIADA PESO CHAPA LAGRIMADA 
Bobina con resaltes estriados Bobina con resaltes ovalados, lágrimas 
Formando rombos. 
 

Altura del relieve: 2 mm ± 0,50 mm. Altura del relieve: 2 mm ± 0,50 mm. 
 

                             
 

Espesor nominal (mm) Kg/m2  Espesor nominal (mm) Kg/m2 
3 29  6 51 
4 36  7 61 
5 45  8 69 

 
 

CHAPA PEGASO LAMINADA EN FRÍA Y GALVANIZADA 
FORMATO ESPESOR (mm) PESO (Kg/m) 

1.000 1 9,35 
500 1 4,85 
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Desde Cordobesa del Acero S.L.U. se emite esta publicación 

a título meramente informativo, no haciéndose responsable 

de cualquier situación lesiva. 

Aunque los datos y las informaciones contenidas en este 

libro han sido preparados con sumo cuidado y de acuerdo 

con las prescripciones normativas más actuales, Cordobesa 

del Acero S.L.U. declina toda responsabilidad ante cualquier 

situación lesiva que el mal uso y/o una interpretación errónea 

de las informaciones pudiera generar. 

 

 

 

  CORDOBESA DEL ACERO 46 
 



 

 

 

Cordobesa del Acero S.L.U. 
C/ Juan Bautista Escudero, 240-242 

(Polígono Industrial “Las Quemadas”) 
14014 – Córdoba 

 
Teléf.: 957 43 85 85 

info@cordobesadelacero.es 
www,cordobesadelacero.es 

mailto:info@cordobesadelacero.es
https://www.cordobesadelacero.es/
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